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OBJET

Les essais rapportés par le présent document sont realisés dans le cadre d'une demande spécifique. lls ont pour

but de determiner la resistance au glissement du revétement de sol suivant la méthode dite du plan incline dans la
configuration suivante :

= pieds chaussés et revétement recouvert d'huile moteur de viscosité SAE 10W30 en vue de determiner son
classement R selon la norme DIN 51130.

TEXTE DE REFERENCE
= Norme allemande DIN 51130.

OBJET SOUMIS A L’ESSAI
Date de réception : 21 janvier 2019

Fournisseur : TLM Societe Nouvelle
Identification : selon descriptif page 3.
Date des essais : 23 janvier 2019

Technicien chargé d’essais : Maxime ROMANO

Fait a Marne-la-Vallée, le 25 janvier 2019.

La responsable du Pole Essais
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Véronique ROCHETTE
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ECHANTILLONS

selon informations fournies par le demandeur .

Type : Systéme de revétement de sol PVC en dalles.

Désignation : Dalles PVC « STA ».

Maquette d'essai : Realisee par le CSTB. Trois dalles sont assemblées entre elles et posees sur un support

bois hydrofuge de dimensions 1 500 x 500 mm.
Photographies de la maquette :

Ema

CONDITIONS D’ESSAI
Methode . Norme allemande DIN 51130.

L'opérateur porte des chaussures de sécurite ref. Leipzig V73-SP, conformes aux spécifications de la norme d'essail.
La surface d'essai est recouverte d'huile de moteur de viscosite SAE 10W30, a raison de 200 mL/m?*.

Date de I'essai : 23 janvier 2019.

RESULTATS D’ESSAI

Angle d'acceptance moyen corrige d (°)

Opéerateur n°1 Operateur n"2

11,0 8,4

Angle d'acceptance moyen, arrondi a 0,17 prés :

a=9,7°
CLASSEMENT OBTENU
Classement R selon la norme allemande DIN 51130 :
6" <a=10° R9
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